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MAKALE OZETIi:

Bu makalede, Moldova Etnografya Miizesi ve Moldova Ulusal Miizesinde yer alan lasi-
Romanya’dan getirilmis etnografik malzemeler {izerinde bulunan metal eklentilerin XRF
spektrometrisi ile tanimlanmasi, etnografik tekstil lizerindeki etkileri ve bozulma siireci
iizerinde durulmustur. Tekstil malzeme iizerinde kullanilan metaller giimiis, demir veya bakir
alasimlari, bazen de soy metal® kaplama oldugu yapilan analizler sonucu ortaya konmustur. Bu
metallerden bazilarinin tekstil malzeme iizerinde noktasal lekelenme ve renk degisimlerine
neden oldugu tespit edilmistir. S6z konusu olan tekstil eser grubuna herhangi bir koruma
uygulamasina gecilmeden once en dogru koruma uygulamasi i¢in yapilan incelemeler ve
sonuglar1 bu ¢alismanin ana konusudur.

Figure 1. Ethnographic pieces decorated with metallic accessories.

Figure 2. Detail core threads cloth.
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Figure 3. Gold and silver threads: (a) no. mv. 78, (b) no_mnv. 2198, (¢) no. mv. 4967

1 Soy metaller nemli havada agmma ve yiikseltgenmeye karsi direngli metallerdir. Yeryiiziinde ender bulunmalari soy metalleri maddi olarak
degerli kilmaktadir. Rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum, platin ve altinin soy metal 6zelligi gosterdigi bilinmektedir.
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Etnografik bir malzeme, kumasin tiirtine, nakis ipligine ve renklendirmeye gore
tarihlendirilebilmektedir. En eski nakislar keten veya kenevir kumastan yapilmaktayd: [1, 2].
Metalik iplikler binlerce yildir tekstil dekorasyonunda kullanilmaktadir. En erken kullanilan
metaller ise altin seritlerdi, daha sonra bu seritler daha fazla esneklik igin lifli bir ¢ekirdegin
etrafina sarilmaya baslandi[3, 4]. XIX. yiizyila kadar ge¢ Ortacag ve Ronesans’ta da kimi
zaman degerli bir metal tabaka ile kaplanmig giimiis, bakir veya bakir esasli alasimlar,
kullanilmistir [3]. 20 y.y baslarindan itibaren insan yapimi lifler ve aliiminyum gibi yeni
malzemeler de kullanilmaktadir.

Romanya halk sanatinda nakis ve dikisler genelde pamuk, keten ve ya nadir de olsa kenevir
kumaslar tizerinde, yiin iplikler- “arnici”( bikiilerek tek iplik haline getirilen ve farkli renklere
boyanan iplik), ipek, payetler, metalik iplikler kullanilmaktaydi. Eski Ahitte metal ipliklerin
tekstil iizerinde dekoratif amagh kullanimmin M.O 12. ve 13. yiizyillara kadar dayandigina dair
ibareler yer almaktadir. Bilinen en eski metal teller aslinda metal levha {izerinden vurularak
ayrilan altin, glimiis gibi degerli metallerin seritleriydi. Pullar 16. yiizyildan itibaren
kullanilmaya baslar. ilk pullar, kesilen metal folyolarin silindirler arasinda diizlestirildigi
kiiciik iplik diskleriydi, yuvarlak pullar ise tek tarafi tek tarafindan bireysel baglantilar
olsturulup doviilerek diizlestirilen spiral tellerden yapilirdi. Bu pullar genellikle miikemmel
sekilde dairesel olmayip ve bir kenarda, alt birlesmesinin dikis deligine gectigi bir girintiye
sahiptir [10]. Tekstilde kullanilan metal aksesuarlarin karakterize edilmesi i¢in optik
mikroskopi, taramali elektron mikroskobu (SEM), enerji dagitict X-151m1 spektroskopisi (EDX)
gibi bir dizi tahribatsiz inceleme ydntemi mevcuttur. Bu yontemler kimyasal bilesimin
belirlenmesi, imalat teknolojisinin tanimlanmasi veya bu aksesuarlarin korozyon islemlerinin
nedenlerinin saptanmasi i¢in uygulanir [11, s. 73; 12, 13]. 17. Yiizyilda islemlerinde kullanilan
hem metal serit hem de metal tellerden yapilan kompleks metal iplikler radyografi kullanilarak
incelenmigstir: ayr1 iki ipligin st tiste sarilmasiyla tek bir ¢ekirdek halindeki merkezi iplik
belirlenmistir. Tekstil siisleme ve islemlerinde kullanilan metal iplikler enerji dagilimli X-ray
flourescence spektroskopisiyle incelenmistir.

2- Deneysel

Bu calismada metalik siisleme elemanlarinin biinyesinde olusan bozulma iiriinleri tespit
edilmeye ¢alisilmistir. Bu amagla ¢aligmada inceleme konusu 19. ve 20. yiizyillardan kalma
farkli etnografik bolgelerden zengin siisleme elemanlarina sahip malzemeler iizerinde
calistimistir. 11k inceleme OlymposSZ60 marka mikroskop ile optik inceleme yapilarak yapim
teknigi konusunda bilgi saglanmistir. Daha sonra ise termoelektrik sogutmali, XRF
kullanilmastir.



(c)

Figure 5. Sequins: (a) no. inv. 2189, (b) no. mnv. 2191, (¢) no. mv. 8171,

(d) no. inv. 2671).

2.1. Optik Mikroskopi

Table 3. Identification of corrosion products ( XRF).

Name, date, Analyzed Characteristic elements (XRF), ppm

location area Fe Cu Zn Cr Mn
Woman shirt | Textile (1) 728 143 276 43 144
XTX® century | Textile(2) | 897 - 147 - 218

Cracdoani — Stain I (3) 5061 - 177 65 -

Neamt Stain II (4) 10712 - 263 74 -
Woman shirt | Textile (5) 782 - 83 5 129
century | Textile (6) 749 - 105 42 157
Ibanegti — Stain (7) 997 221 293 2215 122
Botogani Stain II (8) 890 259 198 1947 164

Figure 6. Analysed areas from Table3.




Optik mikroskop ile, siis metalik ipliklerini gerceklestirmek i¢in kullanilan teknigi agiklamasi
saglanmistir. Incelenen tiim iplikler, literatiirde belirtildigi gibi, genellikle pamuk (Sekil 2)
veya bazen ince yiin gibi bir 6zlii iplik etrafina sarilmis ince metal seritlerden yapilmistir.
Cekirdek iplik genellikle metalik ipligin rengine gore farkli renklerde boyanmustir.
Mikroskobik calisma ayrica, altin veya giimiis kaplamanin varligin1 ortaya ¢ikarmistir: ¢ift
katli: dekoratif ve koruyucu metal bazli metal (Sekil 3).

Pek ¢ok pargada film kaplama tabakasi islevsel olarak kullanim nedeniyle etkilenmis ve sadece
daha az agikta kalan bazi alanlar daha az etkilenmistir. Pullara bakildiginda, kullanilan
tekniginin, film kaplama yapisal Ozelliklerinin ve bozulma siirecinin spesifik yonlerinin
ayrintilarini ortaya koydu. Pullarin ¢ogu i¢in mikroskobik goriintiiler, literatiirde anlatilana
benzer zanaat yapim teknigi ile benzerlik gostermektedir(Sekil 5). Pullar, bir spiral teli
diizlestirerek elde etme yolunun belirli bir girintisine sahiptir, ayrica, yiizeyde, dokunarak
sikistirilmisg bireysel seritlerden es merkezli daireler gdzlemlenebilir ve baglanti deligi kusursuz
sekilde merkezlenmez. Baska bir boncuk grubu ise, kusursuz bir sekilde yuvarlak ve kelepgeye,
damgalama ile elde edilen, bir altigen sekle sahip olanlardir (Sekil 5d). Bunlarin endiistriyel
aksesuarlar oldugu ve daha yakin bir déneme - 1900'den sonra - verilebilecegi sdylenebilir.

2. 2. Metal aksesuarlar icin kompozisyon analizi

Moldovya Etnografya Miizesi'ne ait on dokuzuncu ve yirminci yiizyillardan farkli giyim ve i¢
tasarim tekstilleri {lizerine in-situ yapilan XRF analizi, metalik aksesuarlarin asagidaki
ozelliklerini ortaya koymustur (Tablo 1-3, Sekil 6).

3. Sonuglar ve tartisma

Etnografik parcalarin dekorasyonunda kullanilan metal bilesenlerle ilgili literatiir bilgileri
eksiktir. Metalik ipliklerin kompozisyon ve elde etme yontemini amaglayan biiyiik bir
calismada, bakirlar su sekilde siniflandirilir: yaldizli bakir, glimiislenmis bakir, bakir ve daha
sonra giimils kaplama, piring, piringle kaplanmis bakir iplik ve digerleri XIX-XX yiizyillar. Bu
ana gruplarda, farkli liretim teknikleri ve c¢alisilan iplikleri tanimlama yontemleri ayri ayri
uygulamaya tabi tutulmustur [5].

Etnografya Miizesi'nin Moldovya koleksiyonuna ait etnografik parcalarin analiz edilmis metal
aksesuarlarinda agagidaki metal tiirleri tespit edilmistir:

glimiis kaplamali bakir veya piring tel; kursun ile bakir tel (% 1-10), ¢inko ve demir kirleri film
kaplama olarak: glimiis veya piring;

kursun veya demir ile piring ipligi, giimiis veya ¢inko ile kaplanmus;

bakir pullar, kursun ve ¢inko karismig(% 1-11), giimiislenmis veya nikel kapli;
piring pullar, demir ve kursun katkili

nikel veya piring kapli demir pullar

cinko pullar

Metal eklentili tekstil yapimdaki kompozisyon analizleri kesin karakteristik dzellikleri ortaya
koyar. Bezeme amacli kullanilan metal islemelerde 19. y.y sonu ve 20. y.y baslarinda istenilen
rengi yakalamak igin giimiis veya piring agirlikli bakir teller kullanilmistir. Ve bu sonug da
caligsilan malzemeler ile uyusmaktadir. Dekoratif metal iplik yapmak i¢in kullanilan diger tiir



alasimlar farkli oranlarda eklenmis kursun katkili bakir esasl tellerdir. Altin tellere gelince,
metalin kendisi ya da ¢inko film kaplama olarak kullanilirken, glimiis teller i¢in ise yine glimiis
film kaplamasi1 kullanilmistir.

Bu isleme tellerinde kullanilan iiglincii bir tip alasim ise, ¢ok yiiksek oranda kursun (%24e
kadar) ve demir (%18e kadar) igeriginde sahip piring altin tel gibi ya da giimiis ve ¢inko giimiis
tel olarak kullanilmistir.

Pul yapmak i¢in kullanilan metaller i¢in ¢ok cesitli bilesimler belirlenmistir: bakir, kursun ve
demir + piring, demir ve ¢inko. Film kaplama i¢in: giimiis, piring, nikel, bakir-nikel alagimi,
cinko. XIX-XX. Yiizyilin baslarindaki metalik teller ve payetler tercihen giimiislenmigtir. XX.
yiizyilda daha az soy metal kullanimi1 daha vardi: piring, nikel, ¢inko. Kullanilan yontem, metal
aksesuarlarin bilesiminin hizli ve tahribatsiz bir sekilde belirlenmesine izin vermistir, ancak Fe-
Pb-Zn alagimi yapilmis, daha sonra nikel kaplamali pullar gibi ¢ok katli kaplamalarin
yorumlanmasinda bazi zorluklar ortaya ¢ikarmustir. Etnografik tekstiller {izerindeki renkli
noktalarin analiz sonuglar1 metal eklentiler yiiksek oranda Fe, Cu, Zn ve boyama sirasinda
kullanilan renklendiriciler (Cr) kaynakli oldugunu ortaya koymus ve bu elementler 6zellikle
uygun olmayan mikro iklim kosullarinda seliilozun yapisinda bozulmalara neden olmaktadir.

4. Sonuclar

Bakir bazli alagimlar gibi ucuz ve kolay islenebilir metallerin tercih edildigi agiktir. 20. y.y da
dekoratif nedenlerle bu metaller altin ya da giimiis, bazen ¢inko ve glimiis ama ayni1 zamanda
¢inko ve nikel bir katman ile kaplanmstir.

Demir veya ¢inko paylar1 aynit zaman dilimine aittir. XIX.-XX. Yiizyilin baslarinda, metalik
aksesuarlarin tabakalarimi 6rten glimiis, tercihen XX. Yiizyilda piring, nikel ve ¢inko gibi daha
az soylu metal kullanilmistir. Demir ya da ¢inko pullar da ayn1 déneme tarihlenir. 19. yiizyilda
ve erken 20. yiizyilda metaller i¢in yilize kaplayict tercihen giimiisken 20 yiizyilin ilerleyen
donemlerinde ¢inko, nikel ve piring gibi daha az soy metal kullanildi. Elektrolitik bakir ( %100
bakir) sadece bir eserde belirlendi ve bu eser iiretim dénemi olarak 20. yiizyila tarihlenmektedir.
Seliiloz destegi bozulmasina etkisi nedeniyle Fe ve Cu kaynakli renkli lekelenmelerin tespiti
onemlidir. XRF yontemi etnografik tekstil malzeme tizerinde kullanilan metal eklentilerin
tahribatsiz olarak ve hizli bir sekilde tespiti i¢in imkan sunmaktadir.



